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当发电机在低负荷运行时，由于排气温度低，可能会发生低温腐蚀。反之，高温易产生高温腐

蚀。

这两种腐蚀都会导致缸套磨损。经常测试船上的扫气箱残油中的磨损金属铁含量有助于采取适当

的决策和行动，以保护发动机免受灾难性情况的影响。

 

从许多船东那里得知，从岸上实验室和船上对扫气箱残油中铁含量的测试结果相差甚远。因此，

经过广泛的实验室试验后，GulfCare已经提出了一个测试程序和光度计，在岸上实验室和船上都

能给出匹配的结果。GulfCare铁测试方法有助于确定扫气箱残油中的总铁、可磁化铁和不可磁化

铁。区分可磁化和不可磁化铁含量有助于了解发动机的磨损和腐蚀性磨损。

主要包含： 
GulfCare 2.0测试仪 | 1件
GulfCare 2.0 铁试剂
(试剂套装，50次测试)

| 2x 50次测试

耗材：
H00052 | 1x 50次测试


